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CZR with outstanding fracture toughness

Remarkable fracture & chipping resistance due to our
special technology of controlling the ideal leucite amount.

Lösit içeren ve içermeyen porselen tozlarının kırılma ve atmalara karşı direncinin karşılaştırılması.


